
NUESTROS ENSAYOS EN PRODUCTOS PLASTIFICADOS Y TELAS PLASTIFICADAS 

ENSAYOS MÉTODO

Determinación del espesor por examen mecánico ISO 4593:1993

Obtención de espectros infrarrojos para análisis cualitativo: espectroscopia de 

reflexión interna (identificación de materiales).
ASTM E1252 - 98 7.9

Gramaje ASTM 3776/D3776M-20

Ensayo de compresión UNE EN 71-1 8.8

Ensayo de impacto UNE EN 71-1 8.7

Ensayo de tracción UNE EN 71-1 8.4
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